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سال قبل مردم ساکن این نواحی    7000دهد که  شناسان در منطقۀ جیرفت نشان میکشفیات باستان

گری در ایلام، آشکار  اند. با پیدایش نخستین چرخ کوزهبا صنعت سفالگری و تزئین آن آشنایی داشته

ترین نمونۀ سازی و بافندگی از فلات ایران آغاز شده است. قدیمیگری، صنعت سفالکه کوزه شودمی

زنبیل« و مربوط به عهد  رمنسوب به »معبد چغا  تزئینات سفالی لعابداری که در ایران به دست آمده، 

پژوهش حاضر به روش توصیفیو تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای  ایلام میانه است.  

ترین سفالی که در ایران قدیمیهای پژوهش حاکی از این است:  به رشتۀ تحریر در آمده است. یافته

دست آمده ظروف سفالین تمدن ایلام از منطقۀ  های بهونهنم یافت شده متعلق به همان دوره است.

هایی  های شوش نه تنها مربوط به خود شوش است، بلکه سفالینهشوش حاکی از این است که سفال

حلف )عراق(، شمال غربی که از تپۀ موسیان، بلوچستان، تپه گیان، تپه حصار، تپه، سیلک، سومر، تل

ها با  هنگامی که  سفال  شوند.های شوش نامیده میبقۀ سفالاند جزء طهندوستان به دست آمده

لعاب  ها بیسفال  ،اند. در دورۀ اولیۀ اسلام »چرخ سفالگری« ساخته شدند، ظرافت بیشتری پیدا کرده

ای  هایی از لعاب آبی یا فیروزهکردند، و یا ظرفآن را آراسته و تزئین می  بودند،و در قالب فشاری

دورمی رواج  ساختند. در  و  رونق  و صفویان صنعت سفالگری  تیموریان  ایلخانان،  زمان  در  بعد  ان 

 بسزایی یافت و آثار متنوعی توسط هنرمندان سفالگر ساخته شد.

 اهداف پژوهش: 

 .بازشناسی سیر تحولات سفالگری در ایران. 1

 های ایرانی. .بررسی انواع سفال2

 سؤالات پژوهش: 

 جغرافیای ایران دارد؟ ای در .سفالگری چه پیشینه1

 . چه انواعی از سفال در ایران رواج داشته است؟ 2
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 مقدمه 

توان  سفال و سفالگری یکی از نخستین هنرهای کاربردی در جوامع انسانی بوده است. در این میان، جامعه ایرانی را می

دست آمده از مناطق باستانی ایران نشان  آثار بهای طولانی در این هنر داشته است. یکی از جوامعی دانست که پیشینه

تعلق به اقوام ایرانی است. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن، مشرق  دهد که ساخت اولین اشیاء و ظروف سفالین ممی

ایلام می بارۀ تمدن  در  بهید: »گوزمین گاهوارۀ تمدن  زندگی  نظر می چنان  از  تازه  ایلام  زمان مردم  در آن  رسد که 

افزاربیابان و  سلاح  زمان  همان  در  ولی  بودند؛  آمده  بیرون  ماهیگیری  و  شکار  و  دگردی  مسی  را  های  زمین  اشتند، 

شناختند،  نویسی دینی و اسناد بازرگانی آشنا بودند، آینه و جواهرات را میکردند، با خطکاشتند، حیوانات را اهلی می می

های سنگ چخماقی صاف شده که ما را به عصر سنگ جدید  و بازرگانی آنان از مصر تا هند ادامه داشت. در کنار افزار

ها نقوش هندسی با تصاویر زیبای حیوانات و گیاهان  بینیم که بر آنساخت گِـــردی میهای خوشرساند، گلدانمی

جاست که نه تنها  رود. در همینها در شمار بهترین آثار هنری ساخت دست بشر به شمار میای از آن، و پارهرسم شده

سال زیست    6000رسد ... کشور شوشنظر می شود، بلکه نخستین چرخ ارابه نیز بهگری آشکار مینخستین چرخ کوزه

و در این مدت شاهد اوج عظمت سومر، بابل، آشور، پارس، مصر، یونان و روم بود، و به نام شوش با کمال جلال، تا قرن  

 . (142 :1376چهاردهم میلادی پا بر جای ماند« )دورانت، 

های   به دست آمده قویاً موجب اثبات فرضیه»مدارکی که اخیراً  پروفسور پوپ نیز در کتاب بررسی هنر ایران آورده است

سازی و  گری و صنعت سفالچند سال اخیر است مبنی بر اینکه کشاورزی و شاید صنایع پیوسته به آن یعنی: کوزه

شناسان، تعداد زیادی ظروف سفالی و  از آغاز نیمۀ دوم سدۀ گذشته باستان  .بافندگی از فلات ایران آغاز شده است«

های پیش از  ای از مشرق ایران تا عراق، و از قفقاز تا درۀ سند را از زیر خاک بیرون آوردند. سفالدیگر در منطقهاشیاء  

تاریخ که در این منطقۀ وسیع یافت شده، در شیوه و سبک ساختن، تقریباً با مختصر تغییر یکنواخت، و در سطح فنی  

 انگیزی پیشرفته است. به طرز اعجاب

بر آن است تا به بازشناسی و معرفی سیر تدریجی    ایهای منابع کتابخانهآن است تا با تکیه بر داده  پژوهش حاضر بر

   وضعیت سفال و سفالگری در ایران بپردازد.

 های این دوره اولین دورۀ سالفگری در ایران و مختصات سفال .1

دست آمده که  ت تعدادی آثار سفالی بههـ . ش. در منطقۀ جیرف  1380شناسان در دهۀ با انجام کشفیات باستان

 اند.  سال قبل مردم ساکن این نواحی با صنعت سفالگری و تزئین آن آشنایی داشته 7000دهد نشان می

 



 علی اصغر مقتدائی  204 

 سفال و سفالگری در ایران 

 

 ق. م.   5000ـ ظرف سفالی مکشوفه از منطقۀ باستانی جیرفت،  1تصوبر  

های شوش نه تنها  از این است که سفالدست آمده ظروف سفالین تمدن ایلام از منطقۀ شوش حاکی  های بهنمونه 

حلف  کیلومتری شوش(، سومر )شهر اور(، تل  160هایی که از تپۀ موسیان  )مربوط به خود شوش است، بلکه سفالینه

)عراق(، شمال غربی هندوستان، بلوچستان، تپه گیان  )در فلات ایران(، تپه حصار، تورنگ تپه، سیلک، و یا در قسمت  

هایی که به نام شوش اول  شوند. سفالهای شوش نامیده میاند، جزو طبقۀ سفالشدهترکستان ساخته  شرق تا آنائو در

باشند. اما آثار سفالی به دست آمده از »گنج  پیش از میلاد مسیح می 2500تا  3500معروف هستند، متعلق به حدود 

ها  رسد. این سفالسال قبل از میلاد می  8000دهد که قدمت سفال در ایران به  دره تپه« و »غار کمربند« نشان می

 ها فقط از خاک موجود در طبیعت استفاده شده است. ساز بوده در ساخت آندست

سفال به  میلاد  از  قبل  ششم  و  پنجم  هزارۀ  »اسماعیلدر  و  سیلک«  »تپه  زاغه«،  »تپه  علی«،  »چشمه  آباد«  های 

های کوچک و با پخت ناقص  ها و تزئینات ساده، در اندازهبا شکل های دورۀ اول خشن بوده و  خوریم که مانند سفالبرمی

)آشوری،    اندها برای چسبندگی بهتر گل، از کاهِ خرد شده، یا علف خشک استفاده کردهاند. در ساخت آنساخته شده

زنبیل« و  ر اترین نمونۀ تزئینات سفالی لعابداری که در ایران به دست آمده، منسوب به »معبد چغقدیمی.  (27  :1379

 مربوط به عهد ایلام میانه است. 

 

 ق. م.، اسماعیل آباد، موزۀ ملی ایران   1000متر،  سانتی  5/13ـ صافی سفالی، ارتفاع  2تصویر
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 ق. م. ، موزۀ ملی ایران   2000متر، مارلیک، اواخر  سانتی  34ـ راست: مجسمۀ سفالی، پلنگ، طول  3تصویر

 ق. م.، زیویه، موزۀ ملی ایران 1000متر،  سانتی  5/16فالی، ارتفاع،  چپ: ریتون س-4تصویر

 

 

 ق. م.، شهریار، موزۀ ملی ایران   5000متر  نیمۀ  سانتی  5/16ظرف سفالین، ارتفاع،    -5تصویر

 

 

 های مکشوفه از شوش، هزارۀ چهارم قبل از میلاد، موزۀ ملی ایران سفالینه-6تصویر
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به بعد  دورۀ  سفالواسطۀ  در  سفالگری«  »چرخ  از  کردهاستفاده  پیدا  بیشتری  ظرافت  تغییر  ها،  کوره  فرم  اند. 

ها  تری به آنها، حرارت کاملمختصری نموده ولی هنوز اجاق و اتاق کوره یکی بود، و در نتیجه در هنگام پخت سفال

وط و در نتیجه ظروفی با جدارۀ  داده شده است. موادی مانند شن نرم یا پودر شن نیز برای سختی بیشتر، با گل مخل

ترین ظرفی که در ایران یافت شده،  کهن.  (28های بزرگتر ساخته شده است )همان،  تر و اندازههای متنوعتر و فرمظریف

باشد، که در جاهای دیگر پیدا شده است. نخستین  می  ظرف سیاه دودآلودی است، که مانند سایر ظروف سفالی قدیمی

تاریخ آن بدست آمده و متعلق به هزارۀ چهارم پیش از میلاد مسیح است، در    14با روش کربن    های سفالی که ظرف

ساز  ترین سفالی که در ایران یافت شده متعلق به همان دوره است. این ظرف دستالنهرین یافت شده است. قدیمیبین

گری،  ص داشت. پیشرفت فنی در حرفۀ کوزههای سیاه ناشی از پخت ناق نسبتاً ابتدایی به دنبال خود ظرفی سرخ با لکه

سال در بعضی از    2000هایی که داشت بیش از  وجود آمدن سبک جدیدی شد. این سبک با تغییرات و وقفهسبب به

 سازی از این قرار است:های فنی در رشته سفالینهترین پیشرفتمناطق فلات ایران دوام کرد. معروف

شد و رنگ آن  ون تردید آبدیده شده است. این ظرف در کوره پخته میای از خاک رس ظریف که بد. بدنه 1

دهد  های کرم یا لیمویی رنگ که پیدا شده است نشان میلیمویی، کرم، زرد، صورتی یا گاهی اوقات سرخ تیره بود. تیغه

 ای انجام شده است.  که پخت آن در اتمسفر احیاکننده

سانتیمتر ارتفاع    0/ 3سانتیمتر بود    10هایی که بلندیشان بیش از  . تمام ظروف دارای ضخامت یکنواخت است آن2

 سانتیمتر ضخامت داشت. 95/0و 

دهد که لااقل در آن روز  دست آمده، نشان می. گِردی کامل و بعضی علاماتی که در موقع چرخ دادن آن به3

 شده است.کار برده میگری است، به  های فعلی کوزهدرآمد چرخگری با سرعت کم، که پیشچرخ کوزه

قدر صاف  ها را این. تمام ظروف پیدا شده در دوغ آبِ خاکِ رس بسیار نرمی فرو برده شده بود، که سطح آن 4

 کرده است. 

شد.  کار برده می. یک مادۀ رنگی که از گرد اکسید آهن آبدار و اکسید منگنز ساخته شده بود، درآمیختۀ فوق به5

 شد.ای پررنگ میسیاه، یا قهوهها در پخت دوم این رنگ 

گری، به صورت چرخ تند امروزی درآمد. لااقل این  . پیش از پایان هزارۀ چهارم قبل از میلاد چرخ کُندرو کوزه6

 کند. هایی که در سیلک در مرکز ایران و تپه حصار در شمال شرقی ایران پیدا شده است صدق میموضوع در مورد سفال

و یک درِ    ها بودخانۀ آن در زیر محل سفالوجود آمد که آتشمان نوعی از کوره در ایران به. تقریباً در همان ز7

های  ها باید از این نوع باشد، تا نظارت و بررسی اتمسفر لازم برای تولید رنگ کرد. کورهها را از هم جدا میآجری آن

شود و  گران و آجرپزان به کار برده میطرف کوزه  ها هنوز در سراسر کشور ازکرم و نخودی عملی باشد. این نوع کوره 

 دهند. هنوز هم رنگ نخوری را برای ظروف و آجر ترجیح می
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های  . تعدادی سفال قالبی در »تپه حصار« و »تل باکون« در جنوب ایران یافت شده است. همچنین در بخش8

  1750تا    2500های  ت آمده که متعلق به سالدسها بههای گلی پخته شده برای تولید زیاد مجسمهمختلف کشور، قالب

 پیش از میلاد مسیح است.

 

            

 ـ قالب مجسمه و نقش آن، تپۀ گیان،8تصویرـ قطعات شکستۀ ظرف سفالی، تپۀ سیلک                              7تصویر  

 ق. م. )صنایع دستی کهن ایران(   1800تا    2500)صنایع دستی کهن ایران(                                                   

 

پیش از میلاد در تپه حصار و در    2000های خاکستری رنگ با لعاب سیاه درخشان ابتدا در حدود  . سفالینه9

به این سفال سیلک  آمد.  پخته شدهوجود  احیاکننده  در کورۀ  نوع سفالها که  اولین  است.  اند،  ایران  در  لعابی  سازی 

 کاری سفال در قرون وسطی در کاشان متداول گردید ) کاشان چند کیلومتر دورتر از سیَلک است(.لعاب 

 

 ق. م.، تل باکون، موزۀ ملی ایران   4000متر،  سانتی  20راست: لیوان سفالی، ارتفاع    -9تصویر

 ن ق. م.، سیلک، موزۀ ملی ایرا1000متر،  سانتی  12پ:  تنگ سفالی، ارتفاع  چ-10تصویر

یافته در ایران کرد، و از آن تاریخ  های سامانسازی را یکی از حرفههای فنی در مدتی کوتاه، هنر سفالتمام این پیشرفت

گران عهد باستانی، تنها از نظر فنی نبوده است، بلکه  تا کنون به همین نحو باقی مانده است. اما مهارت و استادی کوزه
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های اکسیدی، و  کار بردن رنگیزهست. برای زیبایی آثار تولیدشده، تزئینات مختلفی با بهالعاده ا زیبایی این آثار نیز فوق

ها عموماً طرح حیوانات و  کار رفته در آنشده است. نقوش بهها انجام میبا استفاده از قلم مو و حرکات متوالی بر آن

 .(125 -123، 1384هندسی تقریباً دقیق است )وولف،  نباتات، همراه با نقش

 

 ( 1ـآجر لعابدار به شکل گل میخ، معبد چغازنبیل، هزارۀ دوم قبل از میلاد، شوش )آشنایی با صنایع دستی ایران، ج  11تصویر

 

      

 ( 1ق . م.کردستان، موزۀ متروپولیتن، آمریکا )کهن دیار، ج  800تا    700راست: کوزۀ سفالی لعابداربا نقش گاو نر،  -12تصویر

 . ق. م.، مارلیک، موزۀ لوور، پاریس  800دار سفالی،  گاو کوهان چپ: -13تصویر

  ایران در دورۀ باستان سفالگری .2

های بسیار کمی از آن زمان بدست آمده است، و حال آنکه  زمان هخامنشیان دورۀ مستند تاریخ است. اما سفال 

دست آمده است. ظروف سفالی  گی محصولات فراوانی بههای سنبرجستهویژه فلزکاری و نقشاز دیگر صنایع دستی، به

های بزرگ انباری  لعاب، چند کاسه، بطری و ظرفدست آمده، فقط چند کوزۀ آب بیجمشید و شوش به که از تخت



 1401دی ،  2، شماره  1دوره  209 
202  -  225  

ی  اها آثاری از لعاب فیروزهها فقط برای استفادۀ کلی بوده است، نه برای زیبایی؛ و تنها یکی از آناست. ظاهراً این ظرف

 دست آمده است.های رنگی فراوانی بهدارد. از دو پایتخت هخامنشی )شوش و تخت جمشید( بقایای کاشی

 

 ( 1ای، دورۀ اشکانی، شوش، )آشنایی با صنایع دستی ایران، ج  راست: ظرف سفالی با لعاب فیروزه-14تصویر

ها  ها را ادامه دادند ولی کار آنگران همان روش و سبک پارتنیافت. کوزهسازی در زمان ساسانیان گسترش  پیشۀ سفال

ها در زمان ساسانیان نیز ادامه داشت،  کاری زمان پارتتوان با کار استادان فلزکار در این زمان قیاس کرد. لعاب را نمی

متری در این زمان ساخته  ری یک های انبازدند. برخی از خمرهکاری شده میهای برجسته یا کندهو آن را روی رویه

 .(127)همان،  آراستندشده که لعاب ندارد، اما با فشار دادن مُهر چوبی روی گلِ تازه، آن را می

 سفالگری در دورۀ اسلامی   .3

جای شصتِ دست، خطوط برجسته، و شیارهایی  آرایی را گسترش دادند، و بهسفالگران ایرانی در دورۀ اسلامی فن سفال

نمود؛ یعنی نقوش  شد، اجرا میکاری کردند. سفالگر ایرانی، روشی را که روی فلز به کار برده میگل نرم کندهرا روی  

کرد و آن را با لعاب  کرد. وی دیوارۀ ظرف را سوراخ میکاری شده روی سفال درست میهای کندهبرجسته را با قالب

سازی اسلامی به سه بخش  لبرد. دورۀ تاریخی سفا کار میپوشانید و پوششی هم برای لعاب مینایی به  شفاف مینیم

 شود: تقسیم می

 . دورۀ اولیۀ اسلامی تا آغاز پنجم هجری قمری. 1

 ها. . دورۀ میانۀ اسلامی شامل پادشاهی سلجوقیان و مغول2

 . دورۀ متأخر اسلامی از زمان صفویه تا به امروز.3

 سفالگری در دورۀ اولیة اسلام  . 3.1

هایی از  کردند، و یا ظرفآن را آراسته و تزئین می  لعاب بودند، و در قالب فشاریها بیاولیۀ اسلام سفالدر دورۀ   

شد و پیش از پختن آن  لعاب ساخته میهای فشاری از خاک رس بیگونه قالبساختند. این ای میلعاب آبی یا فیروزه
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برای یک ظرف چندین قسمت قالب وجود داشت، مثلاً در مورد کوزه  کردند. معمولاً  کاری میرا برای آرایش ظرف کنده

 شد.ای هم برای گلوی آن تهیه مییک قالب برای پایین تنه و یک قالب برای بالاتنه و یک قالب دو تیکه

 

 

   هـ . ق.  موزۀ ملی ایران، دوران اسلامی  6آبخوری با نقش قالبی زراندود و مینایی، ری، اواخر قرن  -15تصویر

 

 

 هـ . ق.،  شوش، موزۀ ملی ایران، دوران اسلامی   4و    3. راست: فانوس سفالی بدون لعاب، قرون  16تصویر

ای به خط نسخ، متن کتیبه: این ای مشبک و کتیبه. چپ: کوزۀ سفالی، قبل از اسلام، مکشوفه از دامغان، با پوشش نقره17تصویر  

بن موسی )ع( از جانب دولت مأمور خراسان بودم در شظیه از اراضی قومس )دامغان( از زیر  کوزه را هنگامی که به خدمت حضرت علی

 ، موزۀ ملی ایران، دوران اسلامی 1389الدوله  خاک بر آوردند، و گویا قبل از بعثت حضرت خاتم ساخته شده باشد. سیف
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زیبای متروپولیتن نیویورک، شناسان موزۀ هنرهای  م.، گروه باستان  1947در سال    کشف گارگاه سفالگری ـ

قالب های سفالی  ها و تیلهیک کارگاه کامل سفالگری آغاز دورۀ اسلامی را در نیشابور، از زیر خاک بیرون آوردند، و 

گری پیدا  هایی که در نزدیکی این کورۀ کوزهها ساخته شده بودند، پیدا کردند. بر اساس سکهزیادی که با این قالب

ها دارای تزئینات بسیار  رفته است. برخی از آنها تا قرن پنجم هجری قمری به کار میه قالبشده، مشخص گردید ک

های چوب  اند، زیرا خردهها را از روی قالب اصلی چوبی ساختههای بیشتر نشان داد که این قالبزیبایی هستند. بررسی

اند. علامت  گری ساختهها را روی چرخ کوزهاز قالبهای سفالی دیده شده است. برخی دیگر در کنار برخی از این قالب

شده است. در  کار برده میهای تکراری بهتوان دید. مُهرهای گلی برای نقشها هنوز هم میساختن آن را روی قالب

 دهد.  چسباندند، نشان می ها را که با دستۀ گلی موقتاً به هم میهای خُردشدۀ این قالبتصویر قطعه

 

 

 ـ منگنۀ قالب فشاری 19تصویر  ـ قالب فشرده از شهر نیشابور،                          -18تصویر  

 هـ . ق. )صنایع دستی کهن ایران(                              )صنایع دستی کهن ایران(   4قرن  
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 وسیلۀ قالب فشاری، ـ کوزۀ ساخته شده به21تصویرـ بیرون منگنۀ قالب                  20تصویر  

 )صنایع دستی کهن ایران(               قرن دوم هجری فمری، مکشوفه از شهر استخر 

 )صنایع دستی کهن ایران(                         

های چینی، که از چین به ایران آورده شد، سبب تشویق و تحریک ایرانیان در  در دورۀ اولیۀ سفالگری، ظرف

 سازی شد.  توسعۀ صنعت سفال

هـ . ق.،   451نویسد: »فرماندار خراسان در سال  محمدبن الحسین از نویسندگان قرن چهارم هجری قمری می

سازان داخلی  ظروف چینی را از کشور چین دریافت کرد و آن را به بارگاه خلیفۀ بغداد فرستاد، آنگاه سفالبیست تکه  

ها و  ها کرد.« در حقیقت در اثر تشویق فرمانداران و حکاّم محلی، نوآوریهایی شبیه به آنرا تشویق به ساختن سفال

سازان ایرانی در تقلید  وجود آمد. سفالورۀ تانگ در ایران بههای دسازی و تقلید از چینیاختراعات زیادی در فن چینی

گرفتند؛ به  ها را به جای چینی اصل میقدر استاد بودند، که در نظر اول، همه مصنوع آنهای سبک تانگ آن از چینی

رد، و از مس، رنگ  ویژه در تولید آنچه که به نام کاسۀ مرغی معروف بود، بسیار استاد بودند. از کُرُم و آنیمون، رنگ ز

سازی افزوده شد. رنگ ارغوانی از منگنز، رنگ مشکی  های چینیهایی به آب و رنگ آوردند. بعدها رنگ دست میسبز به

شد، و ظروفی را  ها به لعابِ گِلی بسیار سفیدی گذاشته میشد. این رنگیزهای با منگنز مخلوط میاز آهن و رنگ قهوه

بردند، در نتیجه همۀ آن ظرف را با لعاب روشن سرب  شد، در آن فرو میولی ساخته میکه از خاک رس پختۀ قرمز معم 

گرفت. لعاب  شد و ضمن پختن، رنگ مشخص خود را میهای فلزی آستری، با این لعاب آمیخته میپوشاندند. رنگ می

ب روی آن به کار برند،  آورد. گل رس اغلب، قبل از اینکه لعاروشن، شکل چینی سفیدی روی گل رس سفید بوجود می
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هایی که با این روش تهیه  گرفت. سفالبه خود می  1های اسکرافیتوترتیب شکل چینیکردند. بدینآن را حکاکی می

 شده است، در سامره، ری، شوش، تیز، قصر ابونصر، استخر و نیشابور پیدا شده است. 

سبب کشف   ،اندههای اولیۀ اسلام کرد در دوره های کشور چینسازان ایرانی در تقلید از چینیکوششی که سفال

های  ها اکسید روی را در لعابآنچنان که گفته شد، در سدۀ هشتم پیش از میلاد، آشوریمجدد لعاب مینایی قلع گردید.  

توان از  بردند. آخرین کاربرد این فن در خاور نزدیک را میسربی خود، برای بدست آوردن رنگ سفید کدر به کار می

رهای لعابی که در شوش و تخت جمشید در سدۀ پنجم میلادی ساخته شده است مشاهده کرد. بنابراین وقتی که  آج

کرد،  دلیل نیست. این لعاب جدید که سطح کاملاً سفید درست میسال دوباره آن را بازیافتند بی  1500گوییم بعد از  می

به تمام کشورهای اسلامی تا اسپانیا گسترش یافت. در آنجا   کاربرد گل و رس سفید را از بین برد، و از ایران به سرعت 

شد. از آنجا به نام  سازی »اسپانیایی ـ افریقایی« گردید که در جزیرۀ اسپانیایی »مایورکا« ساخته میپایه و اساس سفال

ن و هند و انگلستان رفت. در  »ماجولیکا« به ایتالیا آمد، و طولی نکشید که ایتالیا نیز آن را تولید کرد. از ایتالیا به آلما

 معروف گردید.  2آلات دفلت هلند و انگلستان به نام چینی

هـ . ق. آغاز    218های مینایی بود که قبلاً در سال  سازی رنگ یکی دیگر از اختراعات ایرانیان در صنعت سفال

اند(، در  ین رنگ را به کار نبردهگاه اسازان چینی هیچ ها زده شده )سفال گردیده بود. اشیایی که رنگ مینایی بر آن

گری فوسطاط نزدیک قاهره، و در عراق پیدا شده است، ولی بیشتر دانشمندان بر این باوراند که رنگ  های کوزهکارگاه

 مینایی یک اختراع ایرانی است.

رمز یا زرد،  های مینایی، مایۀ رنگی گوگردی با زر و سیم حل شده، یا اکسید مس آمیخته شده و اُخرای ق در رنگ 

زدند. و ظرف را بار دگر در  شد. این رنگ را روی لعاب صاف پخته شده میچون عامل اکسیدکننده به آن اضافه می

پختند. در ضمن مراحل  ای میدمای کمتری نخست در اتمسفری معمولی اکسیدکننده و در آخر، در اتمسفر احیاکننده

 گردید. ماند و به صورت لایۀ فلزی درخشانی ظاهر میاب معلق میاخیر اکسید فلز تبدیل به فلز گردیده و در لع

 ـرنگ  سه نوع رنگ مینایی وجود دارد:  های مینایی 

  رنگ مینایی طلایی ساده روی زمینۀ سفید..1

 ها.رنگ مینایی جگری در زمینۀ سفید یا مخلوط با سایر رنگ .2

رنگ مینایی چند رنگ با درخشندگی فلز مس یا نقره. اگر روکش آن بسیار نازک باشد، رنگ مینایی زرد،    .3

 آید. دست میای یا زیتونی بر زمینۀ سفید بهقهوه

 
1- Scraffito   

 
2- Delft 
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ساز داشت. رنگ مینایی در زمان  ای بود و بستگی به مهارت سفالساختن رنگ مینایی هنر ارزنده و پیشرفته

، در کاشان به اوج تکامل خود رسید. در قرن سوم و چهام هجری قمری پیشرفت دیگری در  سلاطین سلجوقی و مغول

های زیر لعاب سرب  سازان سمرقند متوجه شدند که رنگ رنگ مینایی شد، ولی این امر محدود به خاور ایران بود: سفال 

ست با خاکِ رسِ نرم سفیدی مخلوط  بردند نخ شود، ولی اگر اکسید فلزی که در آن به کار میکند و تیره میشُره می

 ماند.گردد و ثابت میکنند، تبدیل به خمیر می

 

 ( 1رنگ، جرجان، دورۀ سلجوقی )آشنایی با صنایع دستی ایران، ج  ـ کاسه کوچک با لعاب یک22تصویر

 

 ( 1هـ . ق. )آشنایی با صنایع دستی ایران، ج    7یا    6ـ قاب نقش کنده )حکاکی(، قرن  23تصویر

ها مهارت داشتند و آن رنگ زیر لعاب منگنز بود. در اینجا تنۀ  سازان نیشابور در ساختن نوع دیگری از رنگ سفال

گاه با اکسید منگنز رنگ شده  گردید، آن شد، سپس پخته میگل رس معمولی در داخل خاک رس سفید فرو برده می

آن را با رنگ لعاب سربی روشنی پوشانیده و ظرف  داشتند، سپس تمام سطح  و آن را در آب و شیرۀ انگور معلق نگه می

کرد.  آمد که با زمینۀ سفید تضاد خوبی پیدا میپختند، با ترکیب منگنز رنگ سیاهِ سیر بدست میرا برای بار دوم می

)همان،    ها نیز تعمیم دهند ذوق ایرانی فرصتی داد تا هنر ارزنده خود را در سفالاین امر به خوشنویسان برجسته و خوش

128-131) . 
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 هـ . ق.،  شوش.، موزۀ ملی ایران، دوران اسلامی   3ـ کاسه، نقاشی زیر لعاب شفاف، قرن  24تصویر

 

هـ . ق.، نیشابور، موزۀ ملی ایران، دوران    4ای به خط کوفی، قرن  ـ قدح، نقاشی روی پوشش گلی زیر لعاب شفاف با کتیبه25صویر  ت

 اسلامی 

 

 ( 2در لبۀ داخلی ظرف )کهن دیار، ج   ای با نقوش اسلیمی و خط کوفیسفالی با نقاشی به شیوۀ زیر لعاب شیشه ـ کاسۀ  26تصویر  
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ای در زیر لعاب  های آبی و فیروزهفام با رنگـ کاسۀ سفالی زرین27تصویر    

هـ . ق.، موزۀ آبگینه  8فام روی لعاب، کاشان، قرن  و نقاشی زرین  

 

 

ای به خط کوفی و نسخ،  نقاشی روی لعاب مینایی و زراندود با کتیبهـ کاسه،  28تصویر    

هـ . ق. موزۀ ملی ایران، دوران اسلامی   7و    6ری، قرون    
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( 2، گالری فریر ساکلر، واشنگتن )کهن دیار، جقه .  6ـ کوزۀ سفالی با نقاشی به شیوۀ روی لعابی مینایی، قرن  29تصویر    

 

ای، دورۀ سلجوقی، گرگان، با پوستۀ مشبک و لعاب فیروزه  ـ تنگ سفالی دوجداره30تصویر    

( 2انستیتو هنر دترویت، آمریکا )کهن دیار، ج    
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ـ ظرف سفالی، با روش قالب فشاری، دورۀ سلجوقی )هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران( 31تصویر  

 سفالگری در دورۀ میانی اسلام   .4

م.( جهش چشمگیری در تمام هنرها، صنایع و علوم پدید آمد. با اینکه سلجوقیان    524-430در زمان سلجوقیان ) 

سازی دورۀ میانی اسلام، باید گفت  در اصل ترک بودند ولی خود را با روش زندگی ایرانیان تطبیق دادند. در مورد سفال

های فنی شناخته شده از جمله: حکاکی،  این دوره تمام روشکه عصر طلایی چینی سازی در این دوره بوده است. در  

چنین به نظر .  شد:به کار برده می  سازی، قلمزنی رنگ زیر یا روی لعاب، مطلاکاری و میناکاریکاری، شبکهبرجسته

وری سلجوقی  کردند. در دورۀ سلجوقیان ـ که امپراتساز را یاری میآید که در آن دوره نقاشان و طراحان، استاد سفالمی

سازان ایرانی قرار  چینی در ایران معمول شد و دوباره مورد توجه سفالاز مرز چین تا مدیترانه بود ـ بار دیگر ظروف  

سازان ایرانی برای اینکه بتوانند  گرفت. در طوس، کاشان، ری و اصفهان معادن کائولین زیاد است. کوشش مستمر سفال

سازی  وجود آمدن دو اختراع در صنعت سفالباستانی چین برابری کنند، سبب به  های ساخت کشورها و لعاببا چینی

در ایران گردید، اول اختراع ترکیب خمیر نرم با آمیختۀ زیادی از دُر کوهی، و دیگر کشف مجدد لعاب قلیایی که برای  

به باستان  بار در مصر  دانهکار میآخرین  دُر کوهی و خمیر شیشهرفت.  ق های  لعاب  اضافه  ای  به خاک رس  را  لیایی 

آمد، و این همانند ماده و خمیری بود  دست میای بهشفاف و سخت و به هم چسبیدهکردند، پس از پختن رویۀ نیم  می

 .(132-131)همان،   که در سدۀ هیجدهم در اروپا به عنوان خمیر نرم چینی شناخته شده بود

مویی شناخته شد. در این  های قلمنام لعابپدید آمد، و به در قرن هفتم هجری قمری اصلاحاتی در لعاب مینایی

زدند و خطوط  مو، رنگ لعابی را که مقدار اکسید آن زیاد بود، روی تنۀ ظرفی که قبلاً در کوره رفته بود، میشیوه با قلم

ای و یا  یروزهشد، و سپس ظرف را در لعاب یکدست ف تر میها در پخت دوم مشخصآراستند. این رنگ منقش آن را می

 رفت.عاجی فرو برده شده و برای بار سوم به کوره می

شد،  در آغاز قرن نهم هجری قمری زرورق مینایی با رنگیزۀ دیگری که آن هم لاجورد )لاپیلازولی( نامیده می

برای    غنی گردید. این مادۀ معدنی آبی رنگِ ظریف، سیلیکات آلومینیوم، سدیم و کلسیم است که مقدار کمی گوگرد 
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غلظت بیشتر به آن افزوده شده است.این لاجورد در لعاب قلیایی حل شده و رنگ آبی گرمی که اغلب ماوراء آبی نامیده  

های دیگر آرایش یافته، »لاجوردینه«  هایی که با لعاب لاپیلازولی پوشیده شده با رنگ دهد. ظرفدست می شود، بهمی

کردند. و اغلب لعاب کدر  شدند، روی لعاب آن را تزئین مکی لعاب داده می  هایی که به این شیوهشود. ظرفنامیده می

-ترین مرکز سفالکردند، ری و کاشان بودند. کاشان مهمبردند. مراکزی که ظروف لاجوردینه تهیه میکار میذدر آن به

 ها بوده است. ها و زمانسازی ایران در همۀ دوره

گوید:  رنامۀ خود می هـ . ق.( در سف  780ـ  707ابن بطوطه )  

های  تر از کاشیها بسیار زیباتر و درخشانهای کاشان پوشیده شده بود، و این کاشیبا کاشی )ع(»دیوار صحن امام رضا 

 کشور خود اوست.«  

های کاشان به تمام کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک و به باکو، سمرقند و اسمره و شمال آفریقا فرستاده  کاشی

  کردند. برای ساخت محرابِ ها را گچبری می سازان کاشان در ساختن محراب استاد بودند. قبلاً محرابفالشد. س می

اند. دیگر مراکز  کاری شدهها کندهکردند که اغلب آنکاشی، صدها کاشی مینایی درخشان بزرگ روی هم سوار می

سفالسفال که  می سازی  تهیه  مرغوب  و  خوب  بودندهای  عبارت  سلطان  کردند،  ری،  ساوه،  نیشابور،  )اراک(،  از:  آباد 

هـ . ق. در    738الثانی  نوشتۀ محراب امامزاده جعفر در قم نوشته شده است: »در دهم ربیعسلطانیه و تبریز. در سنگ 

الدین نقاش ساخته شد.« ابو روفظا  الدین غضایری، به دست جمالالدین محمودبن سید زینکاشان، در کارگاه سید رکن

های  هـ . ق.( از دیگر نقاشان آن دوره هستند که در آراستن کاشی   662هـ . ق.( و طاهرالدین )حدود    597دود  )ح

 ای و ضرب معروف بودند.  ستاره

 

. ـ راست محراب کاشی زرین فام، کاشان32تصویر    

حارث، کاشان، قرن هشتم هجری قمری ای، امامزادهـ چپ: سنگ قبر محرابی، کاشی لاجوردی و فیروزهتصویر33  
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 سفالگری در دورۀ متأخر اسلامی   .5

سال فرمانروایی بیگانگان بر تخت نشست و    850هـ . ق.، پس از    907هنگامی که شاه اسمعیل صفوی در سال  

عباس  در زمان شاه  نخستین شاه دودمان صفویه گردید، بزرگی و عظمت ایران آغاز گردید و تا دویست سال ادامه داشت.

هـ . ق.( این عظمت به اوج خود رسید. آوازۀ شکوه و جلال دربار شاهنشاهی ایران به دربارهای    1030-  996بزرگ )

اروپا رسید، و سفیرانی از بسیاری از کشورهای اروپا به اصفهان آمدند. شاه عباس خود صنعتکار و بازرگانی باهوش بود.  

های صنعتی بیشماری  پهناور خود جمع کرد و در اصفهان یا پیرامون آن سکنی داد، و کارگاهاستادان فن را از امپراتوری  

کرد. هنگامی که از بازرگانان و نمایندگان کمپانی هند  وران جزء، و صنایع خصوصی نیز کمک میرا بنیان نهاد. به پیشه

مشغول تجارت ظروف چینی کشور چین   ها شرقی هلند که دژی در جزیرۀ هرمز در خلیج فارس داشتند، شنید که آن

های زیبای خود را از راه خشکی برای صادرات به اروپا، به کشور وی  هستند. از بازرگانان چینی دعوت کرد که چینی

بفرستند، و بدین ترتیب کمپانی هلندی را از میدان خارج کرد. خود شاه گردآورندۀ تعداد زیادی ظروف زیبای چینی  

های وی هنوز در آرامگاه خانوادۀ شیخ صفی در اردبیل موجود است. این امر نفوذ صنعت چین را  بود. مجموعۀ چینی

سازان کاشان  سازان و کاشیسازی کوشیدند و شیوۀ کار سفالسازان ایرانی بار دیگر در کار چینیدوباره برگرداند و سفال

آباد پیدا شده بود، به کار بردند و با لعاب خمیر شیشۀ  ها کائولین سفید نرمی را که در نائین و علیرا کامل کردند. آن

گر چینی را به ایران دعوت کرد تا  کوزه  300عباس  های ایرانی بدل چینی بود، شاهقلیایی در هم آمیختند. چون سفال

نام »مَن  های ایرانی بهافسانهسازی آموزش دهند. رهبر این عده مردی بود که در  سازان ایرانی را در صنعت چینیسفال

اند، مرغوبیت جنس چینی ایرانی  شناخته شده است. جهانگردان اروپایی که در آن زمان به ایران مسافرت کرده  3او هر«

 اند. را تحسین کرده

  هایی متداول گردید که رنگ زیر لعاب آن آبی بود، زیرا ایران معادن زیادی از لاجوردبا تجدید نفوذ چین ظرف

هـ . ق. است. یکی از استادان آن زمان    1001و    971،  930های  داشت. قطعاتی از چینی پیدا شده که مربوط به سال

کرد. برای ساخت چینی در آن زمان، از  »حاجی محمد نقاش« بود که در آغاز سدۀ دهم هجری قمری در تبریز کار می

کار  برای ساختن آن لعاب بسیار صافِ سبز و خاکستری بهشد، و  های معروف سلادون )رنگ سبز بیدی( تقلید میچینی

رفت ولی طرح آن ایرانی الاصل بود. در قرن یازدهم هجری قمری این نوع ظرف بسیار معروف گردید. ظاهراً تحت  می

شد، در  ای پوشیده میهای حکاکی شده یکرنگ که با لعاب سبزِ ماتِ خربزهسرپرستی استادان چینی، فن جدید ظرف

 .(134شان توسعه یافت )همان، کا

 
1-Man-oo-har   
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 ای، دورۀ تیموریان، موزۀ متروپولیتن، نیویورک قلم در زمینۀ فیروزه  ـ کاسۀ سفالی با نقش سیاه 34تصویر  

 

 

 ـ ظرف موسوم به کوباچی، دورۀ صفویه )آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران( 35تصویر  

 سفالگری در دورۀ متأخر اسلامی .6

سال فرمانروایی بیگانگان بر تخت نشست و نخستین    850هـ . ق.، پس از    907هنگامی که شاه اسمعیل صفوی در سال   

عباس بزرگ  ودمان صفویه گردید، بزرگی و عظمت ایران آغاز گردید و تا دویست سال ادامه داشت. در زمان شاهشاه د

هـ . ق.( این عظمت به اوج خود رسید. آوازۀ شکوه و جلال دربار شاهنشاهی ایران به دربارهای اروپا    1030-  996)

آم  به اصفهان  اروپا  از کشورهای  بسیاری  از  بود. رسید، و سفیرانی  باهوش  بازرگانی  و  دند. شاه عباس خود صنعتکار 

های صنعتی بیشماری  استادان فن را از امپراتوری پهناور خود جمع کرد و در اصفهان یا پیرامون آن سکنی داد، و کارگاه

مپانی هند  کرد. هنگامی که از بازرگانان و نمایندگان ک وران جزء، و صنایع خصوصی نیز کمک میرا بنیان نهاد. به پیشه

ها مشغول تجارت ظروف چینی کشور چین  شرقی هلند که دژی در جزیرۀ هرمز در خلیج فارس داشتند، شنید که آن

های زیبای خود را از راه خشکی برای صادرات به اروپا، به کشور وی  هستند. از بازرگانان چینی دعوت کرد که چینی

ن خارج کرد. خود شاه گردآورندۀ تعداد زیادی ظروف زیبای چینی  بفرستند، و بدین ترتیب کمپانی هلندی را از میدا

های وی هنوز در آرامگاه خانوادۀ شیخ صفی در اردبیل موجود است. این امر نفوذ صنعت چین را  بود. مجموعۀ چینی

سازان کاشان  شیسازان و کاسازی کوشیدند و شیوۀ کار سفالسازان ایرانی بار دیگر در کار چینیدوباره برگرداند و سفال

آباد پیدا شده بود، به کار بردند و با لعاب خمیر شیشۀ  ها کائولین سفید نرمی را که در نائین و علیرا کامل کردند. آن
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گر چینی را به ایران دعوت کرد تا  کوزه  300عباس  های ایرانی بدل چینی بود، شاهقلیایی در هم آمیختند. چون سفال

نام »مَن  های ایرانی بهسازی آموزش دهند. رهبر این عده مردی بود که در افسانهر صنعت چینیسازان ایرانی را دسفال

اند، مرغوبیت جنس چینی ایرانی  شناخته شده است. جهانگردان اروپایی که در آن زمان به ایران مسافرت کرده  4او هر«

 اند. را تحسین کرده

گردید که رنگ زیر لعاب آن آبی بود، زیرا ایران معادن زیادی از لاجورد  هایی متداول  با تجدید نفوذ چین ظرف

هـ . ق. است. یکی از استادان آن زمان    1001و    971،  930داشت. قطعاتی از چینی پیدا شده که مربوط به سالهای  

آن زمان، از    کرد. برای ساخت چینی در »حاجی محمد نقاش« بود که در آغاز سدۀ دهم هجری قمری در تبریز کار می

کار  شد، و برای ساختن آن لعاب بسیار صافِ سبز و خاکستری بههای معروف سلادون )رنگ سبز بیدی( تقلید میچینی

رفت ولی طرح آن ایرانی الاصل بود. در قرن یازدهم هجری قمری این نوع ظرف بسیار معروف گردید. ظاهراً تحت  می

شد، در  ای پوشیده میحکاکی شده یکرنگ که با لعاب سبزِ ماتِ خربزههای  سرپرستی استادان چینی، فن جدید ظرف

 .(134کاشان توسعه یافت )همان، 

 

ـ کاشی دیواری با نقش برجستۀ  و تزئین شده با نقاشی روی لعاب، دورۀ ایلخانی، 36تصویر    

(2موزۀ ویکتوریا و آلبرت، لندن )کهن دیار، ج    

 سازی روش کار سفال .7

طور که آن را  نها پاک باشد و هماگری، گل رس یا خاک رس است. خاک رس باید از ناخالصیمواد خام کوزه 

برند. اگر گل دارای مواد خارجی باشد، با فرو بردن آن در گلچی )حوضچۀ آب(،  کار  آورند، باید آن را بهاز چاله بیرون می

گذرانند، و گاهی اوقات آن را از حریر  ریزی می  کنند، و سپس آن را بیخته و از غربالآن را آب دیده یا تحلیل می

شود. در بیشتر موارد لازم است که با افزودن گَرد کوارتز،  گذرانند. خاک رسِ ظروفِ ظریف و زیبا همیشه تحلیل میمی

 
1-Man-oo-har   
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، بلور( یا سنگ چخماق به گل سفید تحلیل شده، یا به گِل پاکیزۀ سبزِ چسبناک )غصاره(، ترکیب    5)شکر سنگ، حصات 

 شیمیایی مخلوط را مناسب سازند.

( شکسته، سپس در هاونی از سنگ  7)یا مطرقه   6و سنگ چخماق را با میلۀ آهنی به نام سِتام   ابتدا شکر سنگ  

ها را سپس  ریزی دانۀ ارزن گردد. این دانهکنند، تا دانه دانه )دقیق( و بهکوبند یا مدقوق میمرمر سیاه به نام میدق می

کنند. آسیاب دستی دارای یک سنگ زیر است  میسایند ابتدا آن را خشکه ساب، و سپس آب ساب  با آسیاب دستی می

رویی فرو رفته است، و فاصلۀ بین  که سوراخی در وسط آن قرار دارد، تا میلِ زیر در آن قرار گیرد. میل زیر در سنگ 

زیر و سنگِ   شود. در  کنترل می  8رویی با یک جفت گُوَهسنگ رویی فرو رفته است، و فاصلۀ بین سنگ زیر و  سنگِ 

ای که کندۀ چوبی به عنوان شمعک میان میله و گوه قرار گرفته است.  سک آب ساب نشان داده شده به گونهتصویر آ

ای چوب،  ای چوبی دارد. این دسته در سوراخی که نزدیک لبۀ سنگ رویی است فرورفته و با قطعهآسیاب کوچک دسته

رویی  تری به نام ناجی است که در سوراخ سنگ تر دارای دستۀ بلندهای بزرگشود. آسیابدسته یا گوه نگهداری می

شود. خاک تحلیل شده و شکرسنگ، یا اگر لازم باشد خاک تحلیل  رویی نگهداری میای در سنگ تعبیه شده و با گوه

کنند و  نشین شدن آب اضافی را خالی میکنند، پس از تهشده، شکرسنگ و سنگ چخماق را کاملاً با هم مخلوط می

 گذارند تا خشک شود. ریزند و در آفتاب میآجر می ته نشست را روی

 

 )صنایع دستی کهن ایران(  گرـ آسیاب کوزه38تصویر      )صنایع دستی کهن ایران(     ـ آسیاب دستی37تصویر

مالد این عمل را »سرشتن«  میدارد و آن را با پا  گر یک چونه گل برمیوقتی که گیل کشدار شد، شاگرد کوزه     

نامند. در بعضی از مناطق دیده شده که گل را پس از ورز دادن با پا، مجدداً با  یا »گل ورز دادن با پا« یا »پا زدن« می

پیچند(. ظاهراً خاک این مناطق باید برای بار دوم ورز داده شود، تا حالت کشدار  دهند )یعنی مشته میدست ورز می

ها  بُرند. این مشتت آورد. وقتی که »گل ورز دادن« کامل شد، چونه را به قطعات کوچکی به نام مشت میدسخود را به

گر بخواهد تمام چونه روی مرکز صفحۀ چرخ قرار دهد و  به اندازۀ شیئی هستند که باید درست شوند، مگر اینکه کوزه

 
 سنگ ریزه  ـ1

 دهنه، لگام  ـ2

 چکش، پتک  ـ3

 . کوبندها پهلوی میلۀ چرخ برای محکم ساختن آن میمیله یا تکۀ آهنی که در ماشین ـ4
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 سفال و سفالگری در ایران 

های نمدار آن را  ن که این گل نمناک بماند، با کیسهتکه تکه از این چونه جدا کرده و اشیاء خود را بسازد. برای ای 

شود. برای شکل دادن گل، سه  پوشانند. گلِ ورز داده شده چنانچه همان روز مصرف نشود، در انبار گل نگهداری میمی

  گری با چرخ و سوم درست کردنسازی است، دوم کوزهگیری آزاد که عموماً به شکل فتیلهروش وجود دارد: اول قالب

 های قالبی است.  شیء با قالب. روش سوم امروزه فقط محدود به کاشی

 

ـ فتیله کردن گل )صنایع دستی کهن ایران( 40تصویرگر )صنایع دستی کهن ایران(       ـ ورز دادن گل توسط شاگرد کوزه39تصویر  

 گیری نتیجه 

های به دست آمده، به دوران باستان پرداخته شده است. با توجه به سفالینه تاریخ پیدایش سفال در  در این پژوهش به  

های باستانی نشان های مکشوفه از مکان رسیم که سفال و سفالگری از فلات ایران آغاز شده است. سفال این نتیجه می 

ها آثار زیبا و منحصر به آن  دهد که علاوه بر ظروف سفالی، جنبۀ تزئینی نیز به خود گرفته و با نقاشی و لعاب دادنمی 

فردی از این هنر ساخته شده و در اختیار ما قرار گرفته است. در دوران اسلامی به این هنر کهن ایران توجه بسزایی شد 

 و ظروف و اشیاء تزئینی متفاوتی توسط سفالگران ساخته و پرداخته شده است. 
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